Tiefe [m]

550

560

570

580

590

600

610

620

630

Quarz [Gew.-%]

Calcit [Gew.-%]

Tonminerale [Gew.-%]

0 20 40 60 800 20 40 60 800 20 40 60 80
[ | | H | B | [ |

L -- ........... E L . .-.. L

.;ﬁ s "5 ﬂ 'id; ]

L ‘ -. | H Bu -.
e o ™ Rl

vvvvvv ‘ v- . L ...

T . —_— L -

I - - i =

640

650

Tiefe [m]

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

2.2

gemittelte Dichte [g/cm?]
24 26 28

32

nat. Wassergehalt [Gew.-%)] Vp [km/s] Vs [km/s]
3 4 5 6 7 8 2 3 4 51 15 2 25 3
T T T T T 550 T T T T T
560 | -
HA & mn e
L 4
®ee ’ 570 1 u IIAﬂ"‘ I ..llz.’
L 'S g £ N 3%
* [ ] A 4 I *
o» 580 L TS 4 - L TS
*e
P 590 | ba ¢ - Ta-d
E
% 600 - i -
* =
o0, ®
0‘ 610 |- -
4 . e L 4
’“’ 620 .‘Q“Q - .‘ ’0'0
s 630 |- L R RS " 2 - - JL R X
“0 I W e a?
650
A 45°
M senkrecht
@ parallel
nagra TECHNISCHER BERICHT NTB 00-01

(Vp und Vs) als Funktion der Tiefe

Quarz-, Calcit- und Tonmineralgehalt sowie Dichte, naturlicher
Wassergehalt und Ultraschallgeschwindigkeit fur P- und S-Wellen
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