Referenzjahr: 2075
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SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES REPRASENTATIVEN GEBINDES
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WVP CONTAINER

Verpresste Hulsen,

Endstucke und
technologische Abfille

AUFBAU DER ABFALLSORTE AUS ABFALLGEBINDETYPEN (AGT)

pro Gebinde

3

Anzahl

kg

1.78E-01 6.91E+02
1.78E-01 6.91E+02
1.78E-01 6.91E+02

m

Bezeichnung

Gebinde AGT Code

Compacted H&E + mTW / CSD-C (AREVA)
Compacted H&E + OM-TW / CSD-C (AREVA)

J-Z-003000
J-Z2-003001

532

17
549

verpresste Metallabfille AREVA (CSD-C) in 180-I-Kokille

WA-F-MX-K1-ATA
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MIRAM 14 - Basisszenarium MIRAM 14 Referenzjahr: 2075

WA-F-MX-K1-ATA - verpresste Metallabfédlle AREVA (CSD-C) in 180-I-Kokille

MATERIALKENNDATEN FUR DAS REPRASENTATIVE GEBINDE

Materialinventar und Herkunft

Material Masse [kg] Herkunft und Masse [kg]
* C D E F G
Abfallprodukt Behdlter Fiillmaterial Einbauten Leerraum
Aluminium Al 7.59E-02 M 7.59E-02
Beton 4.35E-04 A 4.35E-04
Blei Pb 7.82E-01 M 7.82E-01
CrNi-Stahl 1.11E+02 M 1.71E+01 9.18E+01 1.85E+00
Glas 3.35E-04 A 3.35E-04
Gummi 4.30E-03 O 4.30E-03
Inconel 600 2.07E+01 M 2.07E+01
Kupfer Cu 7.10E-02 M 7.10E-02
Luft 3.76E-02 A 3.76E-02
Plutonium(IV)oxid PuO2 2.69E-02 A 2.69E-02
Polyethylen (C2H4)n 8.60E-03 o) 8.60E-03
PVC 8.60E-03 O 8.60E-03
Stahl 5.95E+01 M 5.95E+01
Stahl rostfrei 1.07E+02 M 1.07E+02
Tributylphosphat C12H2704P 1.53E-03 0] 1.53E-03
Uran(IV)oxid UO2 1.06E+00 A 1.06E+00
Zellulose 7.73E-04 0] 7.73E-04
Zink Zn 2.53E-03 M 2.53E-03
Zinn Sn 4.58E-02 M 4.58E-02
Zircaloy-2 3.91E+02 M 3.91E+02
Total 6.91E+02 5.98E+02 9.18E+01 0.00E+00 1.85E+00 3.76E-02
* total anorganisch/nichtmetallisch 1.13E+00 A 1.09E+00 3.76E-02
metallisch 6.90E+02 M 5.96E+02 9.18E+01 1.85E+00
organisch 2.38E-02 O 2.38E-02
Oberflichen/Massen-Verhiltnisse von Metallen
Material m? kg m? /kg
Aluminium Al 5.63E-02 7.59E-02 7.41E-01
Blei Pb 2.75E+01 7.82E-01 3.52E+01
CrNi-Stahl 1.20E+01 1.11E+02 1.08E-01
Inconel 600 4.98E+00 2.07E+01 2.41E-01
Kupfer Cu 1.59E-02 7.10E-02 2.24E-01
Stahl 1.87E+01 5.95E+01 3.14E-01
Stahl rostfrei 6.08E+00 1.07E+02 5.70E-02
Zink Zn 7.09E-03 2.53E-03 2.80E+00
Zinn Sn 2.52E+00 4.58E-02 5.51E+01
Zircaloy-2 1.71E+02 3.91E+02 4.36E-01
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MIRAM 14 - Basisszenarium MIRAM 14 Referenzjahr: 2075

WA-F-MX-K1-ATA - verpresste Metallabfédlle AREVA (CSD-C) in 180-I-Kokille

RADIOLOGISCHE KENNDATEN FUR DAS REPRASENTATIVE GEBINDE

Nuklidinventar
Nuklid Aktivitdt [Bq] Nuklid Aktivitdt [Bq] Nuklid Aktivitdt [Bq] Nuklid Aktivitdt [Bq]
Mittel  Maximal Mittel ~ Maximal Mittel ~ Maximal Mittel  Maximal
H-3 3.4E+11  1.5E+12 1-129 5.8E+06  2.4E+07 Po-213 1.7E+01  8.0E+01 U-234 1.1E+08  4.2E+08
Be-10 1.0E+04  7.6E+04 Cs-134 2.7E+02  1.1E+03 Po-214 6.4E+02  2.7E+03 U-235 5.6E+05  2.8E+06
C-14 1.5E+10 6.4E+10 Cs-135 7.7E+07  3.1E+08 Po-215 4.8E+02  2.4E+03 U-235M 3.0E+10  9.0E+10
Cl-36 7.5E+08  3.2E+09 Cs-137 3.3E+12  7.3E+12 Po-216 1.2E+06  6.6E+06 U-236 1.3E+07  6.4E+07
Ar-39 9.2E+06  4.2E+07 Ba-137M 3.1E+12  6.9E+12 Po-218 6.4E+02  2.7E+03 U-237 1.0E+07  3.2E+07
Ca-41 3.8E+07  1.5E+08 Pm-146 3.1E+04  1.3E+05 At-217 1.7E+01  8.2E+01 U-238 1.2E+07  6.0E+07
Fe-55 1.5E+06  6.3E+06 Pm-147 4.9E+04  2.0E+05 Rn-219 4.8E+02  2.4E+03 Np-237 1.4E+07  5.8E+07
Co-60 2.2E+09  7.9E+09 Sm-146 2.9E+00 1.2E+01 Rn-220 1.2E+06  6.6E+06 Np-238 1.2E+07  7.2E+07
Ni-59 2.3E+11  9.5E+11 Sm-147 7.9+01  3.2E+02 Rn-222 6.4E+02  2.7E+03 Np-239 7.5E+08  3.7E+09
Ni-63 1.4E+13  5.1E+13 Sm-151 3.9E+10 1.5E+11 Fr-221 1.7E+01  8.2E+01 Pu-236 1.4E+00 8.1E+00
Se-79 6.0E+07  2.2E+08 Eu-152 1.7E+07  7.2E+07 Fr-223 6.6E+00  3.3E+01 Pu-238 2.7E+11  8.2E+11
Kr-85 1.2E+10 5.3E+10 Eu-154 2.5E+09  5.5E+09 Ra-223 4.8E+02  2.4E+03 Pu-239 3.0E+10 9.0E+10
Sr-90 3.1E+12  6.3E+12 Eu-155 1.7E+07  6.8E+07 Ra-224 1.2E+06  6.6E+06 Pu-240 5.2E+10 1.6E+11
Y-90 3.1E+12  6.3E+12 TI-207 4.8E+02  2.4E+03 Ra-225 1.7E+01  8.2E+01 Pu-241 4.1E+11  1.3E+12
Zr-93 9.4E+09  4.0E+10 TI-208 4.5E+05  2.4E+06 Ra-226 6.4E+02  2.7E+03 Pu-242 2.9E+08  8.8E+08
Nb-93M 9.5E+09  4.0E+10 Pb-209 1.7E+01  8.2E+01 Ac-225 1.7E+01  8.2E+01 Am-241 3.6E+11  1.2E+12
Nb-94 3.7E+10  1.5E+11 Pb-210 2.7E+02  1.1E+03 Ac-227 4.8E+02  2.4E+03 Am-242 2.5E+09  1.5E+10
Mo-93 6.2E+08  2.6E+09 Pb-211 4.8E+02  2.4E+03 Th-227 4.7E+02  2.4E+03 Am-242M 2.5E+09  1.5E+10
Tc-99 2.5E+09  1.0E+10 Pb-212 1.2E+06  6.6E+06 Th-228 1.2E+06  6.6E+06 Am-243 7.5E+08  3.7E+09
Pd-107 2.0E+07  8.0E+07 Pb-214 6.4E+02  2.7E+03 Th-229 1.7E+01  8.2E+01 Cm-242 2.1E+09  1.2E+10
Cd-113M 2.9E+08  1.2E+09 Bi-210 2.7E+02  1.1E+03 Th-230 5.1E+04  2.0E+05 Cm-243 8.8E+08  5.3E+09
Sn-121 1.3E+10  5.2E+10 Bi-211 4.8E+02  2.4E+03 Th-231 5.6E+05  2.8E+06 Cm-244 1.0E+10 5.7E+10
Sn-121M 1.6E+10 6.8E+10 Bi-212 1.2E+06  6.6E+06 Th-234 1.2E+07  6.0E+07 Cm-245 9.3E+07  5.7E+08
Sn-126 5.7E+07  2.1E+08 Bi-213 1.7E+01  8.2E+01 Pa-231 8.1E+02  4.1E+03 Cm-246 2.4E+07  1.5E+08
Sbh-125 4.4E+05  1.9E+06 Bi-214 6.4E+02  2.7E+03 Pa-233 1.4E+07  5.8E+07
Sbh-126 8.0E+06  2.9E+07 Po-210 2.6E+02  1.1E+03 Pa-234 1.2E+07  6.0E+07 Summe o 7.3E+11  2.3E+12
Sbh-126M 5.7E+07  2.1E+08 Po-211 1.3E+00  6.6E+00 U-232 1.2E+06  6.4E+06 Summe By  2.8E+13  8.2E+13
Te-125M 1.1E+05  4.5E+05 Po-212 8.0E+05  4.2E+06 U-233 4.6E+03  2.1E+04 Total 2.9E+13  8.4E+13
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MIRAM 14 - Basisszenarium MIRAM 14 Referenzjahr: 2075

WA-F-MX-K1-ATA - verpresste Metallabfédlle AREVA (CSD-C) in 180-I-Kokille

Spaltstoffinventar

Nuklid Aktivitét [Bq] Masse [g]
Mittel Maximal Mittel  Maximal
U -233-092 4.6E+03 2.1E+04 1.3E-05 5.9E-05
U -235-092 5.6E+05 2.8E+06 7.0E+00 3.5E+01
Pu-238 -094 2.7E+11  8.2E+11 4.3E-01 1.3E+00
Pu-239 -094 3.0E+10 9.0E+10 1.3E+01 3.9E+01
Pu-241 -094 4.1E+11  1.3E+12 1.1E-01 3.4E-01
Am-242M-095 2.5E+09 1.5E+10 6.4E-03 3.9E-02
Cm-243 -096 8.8E+08  5.3E+09 4.7E-04  2.8E-03
Cm-245 -096 9.3E+07 5.7E+08 1.5E-02 8.9E-02
Total 7.1E+11  2.2E+12 2.1E+01 7.6E+01

Dosisleistungen an Gebindeoberfliche (0m)

Strahlungsart Dosisleistung [mSv/h]
Mittel Maximal
Gamma 7.4E+02 1.7E+03

Mittlere Gesamtaktivitdat, Warmeleistung, RTI (ab Referenzjahr)

Jahre Aktivitét [Bq] Wéirmeleistung [W] RTI
Ja J6y Total Ja J6y Total Ja J6y Total
3 7.2E+11 2.7E+13 2.8E+13 | 6.5E-01 9.7E-01 1.6E+00 | 1.6E+09 1.3E+09 2.9E+09

10 7.1E+11 2.4E+13 2.5E+13 | 6.3E-01  8.3E-01  1.5E+00 | 1.5E+09 1.1E+09 2.6E+09
30 6.6E+11 1.8E+13 1.9E+13 | 5.9E-01 5.3E-01 1.1E+00 | 1.4E+09 7.0E+08 2.1E+09
100 5.3E+11 8.8E+12 9.3E+12 | 4.7E-01  1.2E-01 5.9E-01 | 1.1E+09 1.4E+08 1.3E+09
1000 1.5E+11 3.4E+11 5.0E+11 | 1.3E-01 1.0E-02 1.4E-01 | 3.4E+08 1.1E+06 3.4E+08
3000 7.0E+10 3.2E+11 3.9E+11 | 5.9E-02 9.7E-03 6.9E-02 | 1.7E+08 9.5E+05 1.7E+08
10000 42E+10 2.9E+11 3.3E+11 | 3.5E-02 7.6E-03  4.3E-02 | 1.0E+08 8.6E+05 1.0E+08
30000 1.6E+10 2.2E+11 2.4E+11 | 1.3E-02 4.0E-03  1.7E-02 | 3.9E+07 8.1E+05 4.0E+07
100000 | 3.1E+09 1.1E+11 1.2E+11 | 2.6E-03  6.3E-04 3.3E-03 | 7.1E+06 1.0E+06 8.1E+06
300000 | 1.5E+09 3.3E+10 3.4E+10 | 1.3E-03  2.0E-04 1.5E-03 | 2.9E+06 1.0E+06 3.9E+06
1000000 | 7.7E+08 1.2E+10 1.3E+10 | 7.3E-04 8.8E-05 8.2E-04 | 1.1E+06 3.7E+05 1.5E+06

Mittlere radiolytische Gasproduktion (ab Referenzjahr)

Jahr Produktion [l/a] Kumuliert [m?]

0 5.0E-04 5.0E-07

5 4.4E-04 2.8E-06

10 4.0E-04 4.9E-06

20 3.2E-04 8.4E-06

40 2.0E-04 1.3E-05

80 8.7E-05 1.9E-05
100 5.8E-05 2.0E-05
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MIRAM 14 - Basisszenarium MIRAM 14 Referenzjahr: 2075

WA-F-MX-K1-ATA - verpresste Metallabfille AREVA (CSD-C) in 180-I-Kokille

KENNDATEN FUR DIE ABFALLSORTE

Volumenfestlegung

représentatives Gebinde Abfallsorte gesamt
Anzahl Gebinde 549
Volumen [m?] 1.78E-01 9.80E+01

Zeitliche Entwicklung des Gesamtvolumens

1.2E+02

1.0E+02
8.0E+01 /
6.0E+01

4.0E+01 /
2.0E+01 /

0.0E+00 T T T T T T T T T T
2004 2011 2018 2025 2032 2039 2046 2053 2060 2067 2074

Jahr

Volumenentwicklung [m3]
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MIRAM 14 - Basisszenarium MIRAM 14 Referenzjahr: 2075

WA-F-MX-K1-ATA - verpresste Metallabfille AREVA (CSD-C) in 180-I-Kokille

Aktivitatsverlauf der Gesamtproduktion
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RTI-Verlauf der Gesamtproduktion
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